ZBIORNIK WODY PITNEJ 100 m® - SKALA 1:100
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gruntocement gr. 5cm

plyta fundamentowa
wg. rys. konstrukcji

100kg cementu na 1m? pospotki, catos¢ zage

Zbiornik wykonywany zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng.

Zbiornik musi posiada¢ atest PZH do kontaktu z wodg pitng.

Klasa wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45

Klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3
Nasigkliwos¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%

Stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8

Stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150
Stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50
Wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): <0,45

Zbrojenie ze stali AlllI/AIIIN

zgodnie z przeprowadzonymi badaniami geologicznymi grunt nalezy wymieni¢
do gruntu rodzimego-no$nego na pospotke stabilizowang cementem w ilosci
¢ warstwami do stopnia 0,95

OBIEKT: SIEC WODOCIAGOWA
GROMKI - JEZEWO GMINA KETRZYN

TEMAT: SIEC WODOCIAGOWA

Rys. nr
9

RYSUNEK: ZBIORNIK - RYS. KONSTRUKCYJNY
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