Załącznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa następującego kruszywa :  
a) część 1: kruszywo naturalne skalne: łamane o uziarnieniu 0-31,5 mm w ilości 100 ton, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków; kruszywo winno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i domieszek gliny;  procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej lub łamanych oraz ziaren całkowicie zaokrąglonych w kruszywie - C50/10 (PN-EN 933-5); przeznaczenie kruszywa - bieżące naprawy  i remonty dróg gminnych i wewnętrznych;
b) część 2: kruszywo naturalne skalne: łamane o uziarnieniu 16-31,5 mm w ilości 2 000 ton, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków; kruszywo winno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i domieszek gliny; procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej lub łamanych oraz ziaren całkowicie zaokrąglonych  w kruszywie - C90/3  (PN-EN 933-5); przeznaczenie kruszywa -  bieżące naprawy nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych;
c) część 3: kruszywo naturalne skalne: piasek o uziarnieniu maks. 2 mm  w ilości 400 ton,  kruszywo winno być  bez zanieczyszczeń obcych i domieszek gliny;
d) część 4: kruszywo naturalne skalne: pospółka w ilości 100 ton; uziarnienie graniczne pospółki od 0,075 mm do 63 mm,  kruszywo winno być  bez zanieczyszczeń obcych i domieszek gliny; przeznaczenie kruszywa -  bieżące naprawy nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych;
e) część 5: kruszywo z recyklingu: beton kruszony o frakcji 0-63 mm w ilości 400 ton; przeznaczenie  kruszywa - bieżące naprawy nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych;  kruszywo winno być  jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych; 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia wielkości zamówienia do 50% całkowitej wartości zamówienia, stosownie do bieżących potrzeb w okresie realizacji umowy oraz zwiększenia wielkości zamówienia o 30%.
3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

14212200-2 Kruszywo

14212300-3 Kamień pokruszony lub rozłupany

14211100-4 Piasek

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego
4. Zamawiający wymaga aby kruszywa oraz surowce do ich otrzymania, pochodziły z legalnego źródła (działającego zgodnie z przepisami prawa).
5. Wykonawca będzie dostarczał kruszywo sukcesywnie, w miarę bieżących potrzeb zamawiającego, na odrębne zamówienie Zamawiającego. Dostawy będą realizowane, tj. kruszywo będzie dostarczane do miejsca docelowego, w godzinach wskazanych przez zamawiającego, lecz nie wcześniej niż o godz. 8:00 i nie później niż o godz. 14:00, w dniach poniedziałek – piątek. Kruszywo Wykonawca będzie dostarczał partiami o wielkości zgodnej z odrębnym zamówieniem zamawiającego, uzależnionym od bieżących potrzeb i nie większej niż: 
- 200 ton dla kruszywa łamanego frakcji 16-31,5 mm,
- 100 ton dla pozostałych rodzajów kruszywa.
Zamówienie może być realizowane większymi partiami kruszywa za odrębną zgodą Wykonawcy
i Zamawiającego.
Czas realizacji dostawy:
a) wielkość zamówionej partii kruszywa powyżej 100 ton, lecz nie więcej niż 200 ton dla kruszywa łamanego frakcji 16-31,5 mm -  czas zgodny z czasem określonym przez Wykonawcę w ofercie lecz nie dłuższy niż 10 dni roboczych od złożenia zamówienia przez zamawiającego, z zastrzeżeniem, że jeżeli czas realizacji dostawy zamówionej partii kruszywa podany w ofercie przekracza 2 dni od złożenia zamówienia - czas od rozpoczęcia  do zakończenia realizacji dostawy nie może być dłuższy niż 2 kolejne dni robocze;
b) wielkość zamówionej partii kruszywa do 100 ton dla wszystkich kruszyw – czas  zgodny z czasem określonym przez Wykonawcę w ofercie lecz nie dłuższy niż 3 dni robocze od złożenia zamówienia przez zamawiającego, z zastrzeżeniem, że jeżeli czas realizacji dostawy zamówionej partii kruszywa podany w ofercie przekracza 2 dni od złożenia zamówienia - czas od rozpoczęcia  do zakończenia realizacji dostawy nie może być dłuższy niż 2 kolejne dni robocze.
c) wielkość zamówionej partii kruszywa inna niż ww. – termin dostawy zostanie uzgodniony pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.
Przez dzień roboczy rozumie się dni inne niż ustawowo wolne od pracy i soboty.
Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z zamawiającym szczegółowy termin dostawy
z uwzględnieniem powyższych zasad.
6.  Dla każdorazowej dostawy Wykonawca będzie wystawiał dokument potwierdzający realizację dostawy zawierający: rodzaj kruszywa, datę i miejsce dostawy, ilość dostarczonego kruszywa, podpis potwierdzający odbiór kruszywa.
7.  Oferowana przez Wykonawcę cena sprzedaży kruszywa musi obejmować wszelkie koszty realizacji zamówienia, w szczególności koszty załadunku, ważenia, rozładunku oraz transportu kruszywa do wskazanego przez Zamawiającego miejsca składowania lub wbudowania kruszywa  na terenie Gminy Kętrzyn. 
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji ilości i jakości dostarczanego kruszywa poprzez wyrywkowe ważenie kontrolne i badanie pobranych próbek kruszywa. Wykonawca zobowiązany jest poddać dostawę kontrolnemu ważeniu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Gminy Kętrzyn lub Miasta Kętrzyn, w ramach przysługującego mu wynagrodzenia za realizacje zamówienia. Jeżeli badanie kruszywa wykaże, iż nie spełnia ono określonych przez Zamawiającego warunków, koszty badania pokryje Wykonawca, a zamawiającemu będzie przysługiwało prawo odmowy przyjęcia takiego kruszywa.
9. Ze względu na trudności manewrowe na niektórych odcinkach dróg lub stan dróg, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, będzie realizował dostawę samochodem/samochodami samowyładowczym (wywrotką) bez naczepy.
10. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie  jednocześnie co najmniej trzema samochodami samowyładowczymi (wywrotkami) o ładowności 18-25 ton.


